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G52 ALCI ASTARI

TANIM: Modifiye akrilik emulsiyon esasli sabitleme astaridir.

OZELLIKLERI: Alg macun ve sivali yiizeylerdeki serbest tozlari baglar. Boyanin yiizeye yapismasini
kuvvetlendirir ve sarfiyatini azaltir.

UYGULAMA ALANI: Saten algl, algipan, ¢ok emici yiizeyler ile, Overline Plastik Macun(G09-) ile duizeltilmis
ylzeyler ve eski kire¢ badanal ylizeylerde son kat boya uygulamasindan dnce astar olarak kullanilir.

UYGULAMA SEKLI:

Uygulamadan 6nce kabarmis, gevsek ve sagliksiz gériinimli yizeyler kazinmali, yag ve kir, su ile silinerek
temizlenmelidir. Uygulamaya hazir haldedir. Inceltme gerektirmez. Firca veya rulo ile kuru yiizeylere normal
1 kat halinde uygulanir.

ASTARLANABILEN ALAN: Yiizeyin emiciligi vb. bagl olarak tek katta 1 L ile 15 - 30 m?, 1 kg ile 15 - 30 m?
alan astarlanir.

Karisim: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6]
(3:1) igerir. Alerjik reaksiyona yol acabilir.

Cocuklarin erisemeyecedi yerde saklayin.

Pratik Kullanima  Karistinniz ~ Firga/rulo Yiizeyi 50 -350C  Donmaktan Giinesten  Teknik Kuruma siiresi:6 saat
Sarfiyat hazir ile temizleyiniz uygulayiniz koruyunuz koruyunuz biiltene
uygulayiniz bakiniz

Uretilen Ambalajlar (L)
1/4 |1/2 |1/1 |GLN |ONL |BDN
2.5% 15%*

* 2,5 L ile 37,5 - 75 m? ylizey boyanir.
** 15 L ile 225 — 450 m? ylizey boyanir.
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Algi Tozlarini Baglar
Yiizeyi Saglamlastirir
Yapismayi Kuvvetlendirir

Bu Urln,

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS18001:2008

TS ISO 10002:2006

TS ISO EN 50001:2011

standartlarina uygun oldugu belgelendirilmis Dyo tesislerinde Uretilmistir.

Yalin 6-Sigma uyguluyor.



